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Zakres badań: ograniczone rozprzestt.z-enianie płomienia.

Identyfi kacj a obiektu badan:
Zamek belgijskiego producc'nta KROKO FASTENERS N.V.

typ zamka meta l  M9,  kermel .

Nazwa i adres klienta: BENETEX
ul.  Ostrowskr 458
6|-324 Poznań

Data otrzymania obiektu badań: I  l .0 l .20 |2
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WYNIKI  BADAN

Zamek belgijskiego producenta KIł'oKo FASTENERs N.V.
typ zamka meta l  M9,  kermel

Raport ll l?Alf

Wskaźniki
Ograniczone

rozp rzestrzenian ie
plomienia

.osiąganie przez płomień
gornej krawędziprobki

. czas nostępczego
spalan ia

l s l

. cZaS l]astępczego
Żarzenia

Is]

. występowanie
szcz4tków

:
j .

.  l towst i , rwi .u l lc  t lz lL l rY

i  (przepalente)
l

:

n ik i  badan ia

Zamekl Zanrcl< 2 Zarnek 3

nie wystąpiło l nie w.ystqpiło rrie wyst4piło

Metod ka badania

PN-EN ISO
"15025:2005

Inlbrmuc:i e cluclat kctw e :
Badanie wykonano w kl imacie :
temp. 19"C.  wi lg .  49 ' /u:
I{odza.| uŻytego gazu:
propan-butan:

. Badania wykonano nretodą
zapalen ia po wierz.c hrr i owego I
czas ciziałania płomienia l0s;

, Wstępne przygotowanie prÓbek:
probki poclclano 5-krotnemu
procesowi prania wg PN-EN
ISO 6330:2002+4 l :2009
metoda prania 2A.  temP. 60"C:
metodat susz-enia A.
L,icz.ba probek 3 zartlki l
sposÓb Zal-l,locowall ia prÓ bek :
na igłach.
Powierzchtria w'y'staw iona dtl
płomienia: prawa Strona zamka.

U

nie wystąpiło

taśma zamka
rrie przu'pala się;

zamel< po
działaniu
płonlienia

mozna rozpiqć

l l i e  r t  y  s tąp i ło

tilśmil z.anrka

nie przcp l r l l  s ię l
z-unlcli po
dzia' lanir,r
płomien iu

l,llozna rozpiqc

0

r l ie wyst4piło

tirśma zamka
rl ic prz'epulu się;

z,arrrcl< po
clz. i irłaniu
płomienia

ll]ozna rozp\qć

Klimat do akl irr-ratyzac)i prob wg PN.L:N lSO l39:200ó
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